    Алюминий (лат.Aluminium)

	Строение атома.
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     Схему строения атома алюминия, распо​ложенного в таблице Менделеева под номе​ром 13, можно представить в виде ядра, в котором имеется 13 протонов. Вокруг ядра на трех электронных оболочках
[1]  раз​мещены 13 электронов. На первой оболочке (слое) находятся два электрона, на вто​рой — восемь, на третьей, наиболее удален​ной от ядра,— три электрона. 




  Алюминиевый прокат      

Кусок алюминия и американская монетка                                                                                          


	Химические свойства.
Легко реагирует с простыми веществами:
1)     С кислородом:

4Al0 + 3O2  2Al+32O3
2)     С галогенами:

2Al0 + 3Br20  2Al+3Br3
3)     С другими неметаллами (азотом, серой, углеродом) реагирует при нагревании:

2Al0 + 3S  –t  Al2+3S3  (сульфид алюминия)
2Al0 + N2  –t  2Al+3N  (нитрид алюминия)
4Al0 + 3С  Al4+3С3   (карбид алюминия)
Со сложными веществами:
4)     С водой (после удаления защитной оксидной пленки):

2Al0 + 6H2O  2Al+3(OH)3 + 3H2​
5)     Со щелочами:
2Al0 + 2NaOH + 6H2O 2Na[Al+3(OH)4]  (тетрагидроксоалюминат натрия) + 3H2​
 Легко растворяется в соляной и разбавленной серной киcлотах:
2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2​
2Al + 3H2SO4(разб)  Al2(SO4)3 + 3H2​
При нагревании растворяется в кислотах - окислителях:
 2Al + 6H2SO4(конц)  Al2(SO4)3 + 3SO2​ + 6H2O
Al + 6HNO3(конц)  Al(NO3)3 + 3NO2​ + 3H2O


	Физические свойства.
Литий - Щелочной металл главной подгруппы первой группы периодической системы.
Литий - мягкий серебристо-белый металл, отличающиеся своей высокой активностью
В соединениях проявляет степень окисления +1 (имеет один свободный электрон на внешнем энергитическом уровне).
В природе встречается исключительно в виде соединений, наименее распространеный металл.
Плотность - 0,534 г/см3
Температура плавления - 180,5 C
[image: image2.png]Puc. 150. Cxema ajexTpuyecKOH neud
A BLUIABKH AJIOMHHHS.

i



  

Электрическая печь для выплавки алюминия
	Из истории.
В 1854 г. французский ученый Сент-Клер Девиль предложил электрохимический способ получения алюминия, восстанавливая натрием двойной хлорид алюминия-натрия. По способу Сент-Клер Девиля с 1855 по 1890 г. было получено всего 200 тонн алюминия, а за оставшиеся до конца XIX века 10 лет выплавка алюминия (уже по новому способу) составила 28000 тонн, в 1930 г. мировое производство алюминия только в нашей стране соста​вило несколько млн. тонн в год.
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СЕНТ-КЛЕР ДЕВИЛЬ (Sainte-Claire              Deville), Анри Этьенн 

                      11 марта 1818 г. – 1 июля 1881 г.

 








